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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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«ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
ДЛЯ КОТЛОВ И СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 7566-94

действует ГОСТ 7566-2018 «Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение».

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Раздел 3. Пояснение сноски «2)» к «[1]» изложить в следующей редакции:
«2) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54384-2017 (ЕН 10020:2000) «Сталь. Определение и классификация по
химическому составу и классам качества».».

Пункт 3.4. Пояснение сноски «1)» к «[1]» изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54384-2017 (ЕН 10020:2000) «Сталь. Определение и классификация по
химическому составу и классам качества».».

Пункт 9.1. Пояснение сноски «1)» к «ГОСТ 18895» изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54153-2020 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа».».

Приложение А. Пояснение сноски «1)» к «[1]» изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54384-2017 (ЕН 10020:2000) «Сталь. Определение и классификация по
химическому составу и классам качества».».

Раздел «Библиография». Ссылочный нормативный документ, указанный в перечне
дополнить сноской в следующем виде:

«[1]1)».
Пояснение к сноске «1)» изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54384-2017 (ЕН 10020:2000) «Сталь. Определение и классификация по
химическому составу и классам качества».».

(Приказ МЭР ПМР от 10 июня 2022 года № 613,
газета «Приднестровье» от 22 июня 2022 года № 110)
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