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II

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики от 8 сентября 2022 года № 966 (газета
«Приднестровье» от 22 сентября 2022 года № 174) без редакционных изменений.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации
ГОСТ Р 57808—2017/EN 12350-1:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб».

3    Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

ДЛ
Я 
ОЗ
НА

КО
МЛ

ЕН
ИЯ


