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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 9.401-2018

«ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ.
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П  р  и  м  е  ч  а  н  и  я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 9.104-79

действует ГОСТ 9.104-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Группы условий эксплуатации».

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Раздел «Библиография». Ссылочный нормативный документ, указанный в перечне
дополнить сноской в следующем виде:

«[2]1)».
Пояснение к сноске «1)» изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

СП МЗСЗ ПМР № 991-2002 «Санитарные правила при окрасочных работах с применением
ручных распылителей».».

(Приказ МЭР ПМР от 4 октября 2022 года № 1074,
газета «Приднестровье» от 12 октября 2022 года № 188)
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