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«УПАКОВКА ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Заменить ссылки:
ГОСТ 17527-2014 на ГОСТ 17527-2020;
ГОСТ 18106-72 на ГОСТ 18106-2019;
ГОСТ 18425-73 на ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 26319-84 на ГОСТ 26319-2020;
номер ссылочного нормативного документа ГОСТ 25014-81 дополнить сноской «*» в

следующем виде: «ГОСТ 25014-81*».
пояснение сноски «*» изложить в следующей редакции:
«*На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ISO 2234-

2014 «Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы. Методы испытаний на
штабелирование при статической нагрузке» взамен в части ГОСТ 25014-81 кроме метода 4.».

последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Пункт 8.1. Одиннадцатый и двенадцатый абзацы. Номер ссылочного документа [1]
дополнить сноской «*» в следующем виде: «[1]*».

Пояснение сноски «*» изложить в следующей редакции:
«* Символы о возможности применения упаковки для пищевой продукции и петли

Мёбиуса приведены в приложении Г настоящего стандарта.».

Пункт 8.5. Пояснение сноски «*» дополнить предложением в следующей редакции:
«На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р

ИСО 2859-1-2011 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по
альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на
основе приемлемого уровня качества».».

Пункты 9.8 и 9.9. Пояснение сноски «*» дополнить предложением в следующей редакции:
 «* На территории Приднестровской Молдавской Республики действует стандарт ГОСТ

ПМР ГОСТ Р 51827-2023 «Тара. Методы испытаний на герметичность и гидравлическое
давление».».

Пункт 9.11. Номер ссылочного нормативного документа ГОСТ 25014-81 дополнить
сноской «*» в следующем виде: «ГОСТ 25014-81*».

пояснение сноски «*» изложить в следующей редакции:
«*На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ISO 2234-

2014 «Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы. Методы испытаний на
штабелирование при статической нагрузке» взамен в части ГОСТ 25014-81 кроме метода 4.».

Пункт 9.12. Пояснение сноски «*» дополнить предложением в следующей редакции:
«На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р

51864-2003 «Тара. Методы испытания прочности крепления ручек».».

(Приказ МЭР ПМР от 25 сентября 2023 года № 980,
газета «Приднестровье» от 5 октября 2023 года №182)
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