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ГОСТ 33986-2016

«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.
БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 4784-97

действует ГОСТ 4784-2019 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки».
2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие

ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел «Библиография». Дополнить примечанием в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е  –  Правила ЕЭК ООН N 110 «Единообразные предписания,

касающиеся официального утверждения:
I. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели

которых работают на сжатом природном газе (СПГ);
II. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования

официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжатого природного газа
(СПГ)

– находятся в информационном фонде Государственной системы стандартизации
Приднестровской Молдавской Республики.».
.

(Приказ МЭР ПМР от 13.11.2023 года № 1177,
газета «Приднестровье» от 23.11.2023 года № 215)
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