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Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2019 года № 501 (газета
«Приднестровье» от 15 июня 2019 года № 104) с редакционными изменениями,
соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 2307-2014 «Изделия канатные. Методы определения некоторых физических и
механических свойств»

3    Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.Дл
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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 2307-2019

«ИЗДЕЛИЯ КАНАТНЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ»

Приложение ДА. Дополнить примечанием в следующей редакции:
«П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – На территории Приднестровской Молдавской Республики

действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 139–2013 «Изделия текстильные. Стандартные
атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний».».
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