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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ
СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

МАТЕРИАЛОВ

Часть 1

Критерии выбора соответствующего
уровня требований

ISO 3834-1:2005
Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 1:

Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
(IDT)

Издание официальное

Министерство экономического
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II

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики от 2 августа 2019 года № 660 (газета
«Приднестровье» от 10 августа 2019 года № 144) с редакционными изменениями,
соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 3834-1–2007 «Требования к качеству выполнения сварки плавлением
металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований»

3    Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.Дл
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III

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 3834-1–2019

«ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРКИ
ПЛАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ЧАСТЬ 1
КРИТЕРИИ ВЫБОРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТРЕБОВАНИЙ»

Стандарт дополнить приложением ДА в следующей редакции:

«Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии стандартов
Приднестровской Молдавской Республики
ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного
международного стандарта

Обозначение и наименование стандарта,
действующего на территории Приднестровской Молдавской Республики

ИСО 9000:2000 ГОСТ ISO 9000–2011 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»

ИСО 9001:2000 ГОСТ ISO 9001–2011 «Системы менеджмента качества. Требования»

ИСО 9004:2000 ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 9004–2016 «Менеджмент для достижения
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента
качества»

ИСО 3834-2:2005 ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 3834-2–2019 «Требования к качеству
выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 2.
Всесторонние требования к качеству»

ИСО 3834-3:2005 ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 3834-3–2019 «Требования к качеству
выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 3.
Стандартные требования к качеству»

ИСО 3834-4:2005 ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 3834-4–2019 «Требования к качеству
выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 4.
Элементарные требования к качеству»
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