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Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики от 2 августа 2019 года № 660 (газета
«Приднестровье» от 10 августа 2019 года № 144) без редакционных изменений.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 4136–2009 «Испытания разрушающие сварных соединений металлических
материалов. Испытание на растяжение образцов, вырезанных поперек шва».

3    Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.Дл
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